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Instituto de Pesquisas Tecnoloégicas
Laboratério de Equipamentos Elétricos e Opticos
Relatério de Ensaio N° 959 831 - 203

CLIENTE: Tableplast do Brasil Indastria e Comércio Ltda

Valter Bonicio

Av. Dom Pedro |, 1573 — Jd. Guanciale

13236-000 — Campo Limpo Paulista - SP
MATERIAL: Caixa de polipropileno
NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios de resisténcia ao impacto IK10 (20 Joules)
REFERENCIA: Documento de aceite referente ao orgcamento do IPT

n°® 4485/07
1. MATERIAL

1.1. Material declarado pelo cliente: Caixa de polipropileno.

1.2.  Apresentamos a seguir duas figuras ilustrativas da amostra ensaiada.

Figuras 1 e 2 — Caixa de polipropileno

2. METODO DE ENSAIO

Procedimento de ensaio CINTEQ-LEO-PE-326 em conjunto com a norma
BS EN 62262:2002, IEC 62262:2002 e IEC — 60068 —2-75/1997.
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3. INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

« Péndulo de martelo, registro LEO n°® 321;
+ escala de agco, marca Starret, registro LEO n° 217, calibragéo valida até 05.05.2008;

» paquimetro digital, marca Mitutoyo, registro LEO n°® 50, calibragdo vélida até
07.03.2008;

* Dbalanga analitica, marca Marte, registro LEQ n° 10, calibragéo vélida até 17.02.2008;

* termémetro de mercurio, marca Labor, registro LEO n° 231, calibragdo vélida até
12.01.2008;

* termohigrometro digital, marca Icel, registro LEQ n° 363, calibragdo valida até
10.04.2008.

4. RESULTADOS OBTIDOS

|
.I Descriminagao do material Resultados Obtidos ’
' Caixa de polipropileno N&o ocorreram trincas, quebras e amassamentos |
| permanentes. |
5. NOTAS

9.1. O material ensaiado esta disponivel para o cliente por trinta dias, contados a partir
da data deste Relatério de Ensaio.

5.2. O ensaio foi realizado a temperatura ambiente de (22 + 2) °C e umidade relativa do
ar de (59 £ 5) %.

5.3. Data de realizagdo dos ensaios: 11.07.2007.

Executado por: Tec. Adriano César Manoel — RA 1753

Séo Paulo, 26 de julho de 2007.

Responsivel pelo Laboratorio
CREA 114.167 - RE 8230-6
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